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In unseren Adern flief3t Farbe.

OLEJOVANI DREVA

Olejovani morenych ploch

Dosud nebylo moZné mofené plochy olejovat. Diky
vyvinuti produktu ,Legnofix“ se oteviraji prvni moznosti 3 12.07.2023
olejovani i namorenych ploch. Navaze barviva mofidla na
dfevni vlakna a tak je fixuje. Zni to jako ¢arodéjnictvi?

- Pouzité produkt
Zadné obavy, neni. P y

Olejované povrchy jsou stale oblibenéjsi — od posteli, pres komody azZ po stoly. AvSak

diive nebylo moZné namoftené plochy olejovat. ProtoZe olejovani je vodopropustna

povrchovd dprava - pokud se na naolejovany kus dostane voda, pronikne dovnitf a ﬁ
rozpousti barviva mofidla. Tim vznikaji nehezké fleky. Novy produkt ADLER Legnofix

otevird poprvé moznost olejovat i namorené kusy nabytku. Vaze barviva motidla na Legno Ol
drevna vlakna - a nezélezi, zda na vodni nebo rozpoustédlové bazi - a tak je fixuje. Tim je

také olejovany nabytek chranén pred fleky z vody.

Zni to jako Carodéjnictvi? Zadné obavy, neni. Legnofix se pouZiva jednoduse, a to

nasledovné: ﬁ

Legno Wachs


https://www.lakyadler.cz/produkty/moridla/doplnkove-produkty-k-moridlum/legnofix-1-l~p4821
https://www.lakyadler.cz/produkty/moridla/vodou-reditelna-moridla~c2958887
https://www.lakyadler.cz/produkty/moridla/rozpoustedlova-moridla~c2958858
https://www.lakyadler.eu/produkty/ochrana-dreva-v-interieru/oleje-a-vosky-na-drevo/legno-oel~p1116
https://www.lakyadler.eu/produkty/ochrana-dreva-v-interieru/oleje-a-vosky-na-drevo/legno-wachs~p1118

Pracovni kroky

KROK 1: BROUSENI

Brouseni pfed mofenim musi byt o néco jemnéjsi neZ obvykle.
Tak docilite i pfi povrchové tipravé s voskem nebo olejem skvéle
hladkych povrch. Jehlicnaté dievo obrousit zrnitosti od 150 do
180, listnaté dfeviny od 180 do 220.

KROK 2: MORENI

Vzhledem k jemnosti brouSeni nanést o néco méné moftidla, poté
nechat dvé hodiny schnout. Pfi mofeni pozitivnimi mofidly
musite dbat na to, aby se pozitivni obraz moreni plné vyvinul.


https://www.lakyadler.cz/produkty/moridla/vodou-reditelna-moridla/arova-ultra-farblos-1-l~p4266

KROK 3: FIXACE

Legnofix rovhomérné as nepatrnym piebytkem nastiikat podél
drevnich vlaken.

Pozor: pri nanaseni Stétcem by se moftidlo rozpoustélo. Zde se
fixuje pouze polovina testované plochy.

Povrchy se musi jevit jako lehce mokré.



http://www.lakyadler.cz/produkty/moridla/doplnkove-produkty-k-moridlum/legnofix-1-l~p4821

KROK 4: OLEJOVANI

Po schnuti 12 hodin mohou byt mofené as produktem Legnofix
fixované povrchy povrchové upraveny vhodnym olejem jako
ADLER Legno-Ol nebo voskem jako ADLER Legno-Wachs.

KROK 5: HOTOVE PLOCHY

U hotovych ploch neni rozpoznatelny Zadny rozdil mezi
fixovanou a nefixovanou polovinou. Neviditelny tcinek:
Legnofix navazal barviva moridla na dfevni vldkna, a tak zajistil
odolnost viici vodé.


https://www.lakyadler.cz/produkty/ochrana-dreva-v-interieru/legno-oleje-vosky/legno-ol-farblos-2.5-l~p2044
https://www.lakyadler.cz/produkty/ochrana-dreva-v-interieru/legno-oleje-vosky/legno-wachs-5-l~p5382

KROK 6: TEST

Pod sklenickami se tvori kruh od vody. V tomto testu jsou tam
poloZeny jesté 2 kusy filtra¢niho papiru, aby byla barviva
mofidla viditelna. Bez fixace je obraz moreni po nékolika
hodinach narusen.



Galerie







